
LUNG LARG H

492 195 192

500 200 200

INTONACO +3 -5 +3 -5 +3 -5

FV +1 -3 +1 -3 +-2

INT. F.V. INT. F.V

  PESO DELL'ELEMENTO STANDARD INDICATIVO KG 18,5 18,5 16 16

  MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA DEL BLOCCO  +/-10% Kg/mc 1004 1004 868 868

  MASSA VOLUMICA A SECCO NETTA DEL CALCESTRUZZO  +/-10% Kg/mc 2250 2250 1600 1600

  RESISTENZA A COMPRESSIONE MEDIA N/mm2 6,4 6,6 5,2 5,8

  ASSORBIMENTO H2O PER CAPILLARITA' PER BLOCCHI IDROFUGATI g/m2s <1,5 <1,5

  TRASMITTANZA PARETE "U" W/M²k 1,956 1,956 0,783 0,783

  CONDUCIBILITA' TERMICA EQUIVALENTE m²K/W 0,511 0,511 1,277 1,277

  VERIFICA DI GLASER LA PARETE NON FORMA CONDENSA

minuti

  INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE Rw db 41 41 43 43

BL202F DATA 04/12/2009
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N° 2 DEL 09/08/2023REVISIONE

ARGILLADATI TECNICI CEMENTO

  VALORI IGROTERMICI

SCHEDA TECNICA

BLOCCO 20 2F

INTONACO FACCIA VISTA

TAMPONAMENTO

FORATO MURI NON PORTANTI

  SCHEDA N.

CATEGORIA 2 ATTESTAZIONE CONFORMITA' 4 RIF  UNI EN 771-3:2015 PUNTO 5.5.1.1 E NTC 2018 PUNTO 11.10.1   

L Prove di laboratorio . T Tabellare, E Estensione in riferimento al  D.M. 

16/02/2007 e circ. Min. Int. 1968 del 15/02/08       * con intonaco normale  EI

  SPESSORE MINIMO CARTELLE EST mm


